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1. Félvezetők fajlagos ellenállása, lemezszerű rétegek négyzetes ellenállása, homogén és 

inhomogén adalékolás esetén. Gummel szám. 

2. Tesztábra fogalma. Milyenek a tesztábrák az illesztési pontosság meghat 

3. Elektronsugaras technikák félvezetők vizsgálatára 

4. Hőellenállás szabatos definíciója. Hogyan lehet a hőellenállás mérésével minőségellenőrzési 

problémákat megoldani? 


